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Véc: ODBORNÍ pOSUDEK k posouz ení zdravotni nezíwadnosti okenních fólií pro nepÍímf

styk s potravinami.

pnnnnnÉr ztoosTr:
K VaSí Lhdostr ze dne 27.9.2005 k posouzeni zdravotni nezavadnosti okenních fólií pro

nepÍímf styk s potravinami, Vóm sdèlujeme: VaSe zakazka byla dne 5.10.2005 zaevidovana na

oddèlení zakilzek a cen pod òíslem 5137012. Jde o tyto druhy folií.

Bezpeònostní a ochranné fólie (vybrón I typ jako reprezentant této skupiny):

Tvp
fólie Popis fólie

Poòet
vrstev

Sfla fólie
[mml

Propustnost
svétla [7ol

PropuSténi
energie [%oì

PropuSténé
UV f%I

testovanj'
zóstupce

S C 2 ochrannó I 2 9 l 89 <5

S C 4 ochrannó 2 4 9 l 89 <5 *

S C 7
zesílenó
ochrannó I 7 88 88.5 <5

S C 8
zesílenó
ochrannó 2 8 86 88 ,5 <5

SCX 12 bezpeònostní
^|
J t2 83 88 .3 <5

SCX 15 bezpeònostní a
J 1 5 8 1 8 8 <5

SC-X bezpeònostní 3 L2 89 83 < l *

Protisluneòní (vybrón I typ jako reprezentant této skupiny):

Tvp fólie Ponis félie
Poèet
vrstev

Propustnost
svétla [7ol

Propu5ténó
energie [Yol

Propu5tèné
uv lh l

Green 20 nereflexní I 1 9 5 l <2

Green 35 nereflexní I 30 60 <2

Charcoal 05 nereflexní I 4 53 <2

Charcoal 15 nereflexní I l 3 59 <2

Charcoal 20 nereflexní I 1 8 59 <2

Charcoal 35 nereflexní I 28 67 <2

Charcoal 50 nereflexní I 48 75 <2

Graphite 05 nereflexní I 4 53 <2

Graphite 20 nereflexní I t3 60 <2

Graphite 35 nereflexní I 28 67 <2
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Tvp fólie Popis fólie
Poèet
vrstev

Propustnost
svétla [7ol

PropuSténó
enereie [%ol

PropuSténé
UV t%I

Graphite 50 nereflexn I 48 75 <2

Smoke 05 nereflexn I 4 54 <2

Smoke 20 nereflexn I T2 60 <2

Smoke 35 nereflexn I 28 67 <2

Smoke 50 nereflexn I 50 76 <2
Bronze 20 nereflexn I 2T 62 <2

Bronze 35 nereflexn I 32 68 <2

Dark Blue 05 nereflexn I 4 54 <2

N-Grav nereflexn I t 9 60 <2

Graf'20 nereflexn I t2 59 <2

Slate Charcoal 05 nereflexn I 4 5 3 <2

Slate Charcoal 20 nereflexn I l 8 5 9 <2

Slate Charcoal 35 nereflexn I 28 67 <2

Slate Charcoal 50 nereflexn I 48 75 <2

New Chracoal 05 nereflexn I 4 53 <2

New Chracoal 20 nereflexn I 1 8 5 9 <2

New Charcoal 35 nereflexn I 28 67 <2

New Chracoal 50 nereflexn I 48 75 <2
Black 20 nereflexnt I 1 3 50 <2

Black 35 nereflexnI I 30 60 <2

Charcoal Green 05 nereflexnt I 6 34 <2

Charcoal Green 20 nereflexnI I t2 40 <2

Charcoal Green 35 nereflexnI I 24 49 <2

N-Black 05 nereflexrI I 6 41 <2

N-Black 20 nereflexnI I T7 54 <2

N-Black 35 nereflexnI I 3 4 63 <2

Natural Matte speciólní I 25 5 8 <2

Silver Matte speciólní 2 6 l 3 <2

Black out speciàln 2 0 0 < l

CS.BG IR 60 specióln I 70 49 < l

CS.BG IR 70 specióln I 64 43 < l

CS.BG IR 80 specióln I 62 35 <2

NG IR 30 specióln I 75 l9 <2

NG IR 45 speciàln I 70 60 <2

NG IR 60 specióln I 64 53 <2

IR 60 VLT specióln I 70 55 <2

Silver 15 reflexní 2 l 5 57 <2

Silver 40 reflexní 2 42 35 <2

Silver 50 reflexní I 49 60 <2

Gold 15 reflexní I t3 5 3 z 1\ Z

Gold 20 reflexní 2 l 8 59 <2

CX .  O I reflexní 2 65 62 <2

cx-02 reflexní 2 64 60 <2

C X . 0 3 reflexní 2 6 l 56 <2

C X  . 0 4 reflexní 2 40 37 <2

C X . 0 5 reflexní 2 40 31 <2

C X . 0 6 reflexní 2 35 35 <2

R-Green 20 reflexní 2 20 59 <2

R-Green 30 reflexní 2 29 67 <2

R-Green 50 reflexní 2 48 75 <2

R-Green 60 reflexní 2 6 1 53 <2

R-Graphite 20 reflexní 2 l 3 60 <2



Tvp fólie Popis fólie
Poèet
vrstev

Propustnost
svétla [7"1

Propu5tènó
energie [7ol

Propu5tèné
UY Jo/ol

Gradation 20 reflexní 2 28 67 <2
R-Charcoal 33 reflexní 2 48 75 <2
R-Charcoal40 reflexní 2 T2 60 <2
R-Charcoal 60 reflexní 2 28 67 <2
Neutral 20A reflexní 2 29 J J <2
Neutral 20C reflexní 2 20 a ^ l

J J <2

Neutral 35 reflexní 2 2 l 62 <2
NT Gold 20 reflexní 2 32 68 <2
NT Gold 35 reflexní 2 4 54 <2
Solar Bronze 35 reflexní 2 27 32 <2
R-Grav 05 reflexní 2 5 8 <2
R-Bronze 05 reflexní 2 5 8 <2
Silver Blue reflexní 2 7 8 <2
R-Red 05 reflexní 2 4 8 <2
R-Violet 05 reflexní 2 5 8 <2
R-Pink 05 reflexní 2 5 8 <2
R-Orange l0 reflexní 2 t 0 9 <2
Safetv Silver reflexní ochrannó 2 t 5 13 <2
Safetv Slate Grav 35 reflexní ochrannó 2 30 60 <2

Safety Slate Charcoal 20 reflexní ochrannà 2 L2 50 <2
Safety Slate Charcoal 35 reflexní ochrannó 2 29 60 <2

PREDLOZENE VZORI(Y:

Vzorek ó.lz L2105/151 - fólie SC - 4

Vzorek ó..2: l2l05ll52 - fólie SC - X

PNNOTOZNNÀ DOKUMENTACE:

Piílohou VaSí Zódosti je tato dokumentace.

a) Technicke listy pro vySe jmenovane folie

b) Òestne prohlóSení o shodném sloZení u obou skupin vyrobkú

Metodika stanovení tèkavfch organickjch lótek (VOC):

Vzorky byly analyzovilny na piítomnost tékavych organickych lótek metodikou SOP ll12 -

,,Stanovení zbytkovfch koncentrací tèkavfch organic\ich lótek ve vzorcích stavebních
vfrobkù, materiólú a prvkù stavebních konstrukcí a ve vnitÍním prostÍedí objektú obytné a
obòanské vj'stavby.'o

ODBORNÉ POSOUZENÍ:

NamèÍené hodnoty koncentrací tékavych organickych lótek byly porovnóvany s legislativou
platnou u Òn ti s vyhló5kou ó. 612003 Sb., kterou se stanoví hygienicke limity chemickych,
fyzlkilních a biologickli'ch ukazatelù pro vnitÍní prostÍedí pobytovych místností nékterych staveb.

Senzorické vlastnosti (vliv na senzoricke vlastnosti potravin) byly testovóny podle senzorické
zkou5ky ò. S12-1311/05 provedene podle ÒSN 770226, ÒSN fSO 8589, na zakladé po1adavkù
zítkonaé,.25812000 Sb. avyhlóSkyMZ Òn e. 3812001 Sb. ve znèní pozdèjSích pÍedpisù.



visrnDKY:
Vysledky stanovení jsou uvedeny v protokolu ó.. l2l05ll5l, 152 Akreditované zku5ební

laboratoÍe ò. 1206.3 (LaboratoÌe Centra zdravi a Livotních podmínek, NRC pro faktory vnitÍního
prostiedí, Srobórova 48, L00 42 Praha 10) ktery je nedílnou souèóstí tohoto protokolu. Tento
posudek múZe byt reprodukovón jedinè cely, s písemnym souhlasem zku5ební laboratoÍe.

zÀvÉn:
Z Yaíich podkladù a vysledkù analyz, vyp|í,uit, Ze vyrobky

Bezpeònostní a ochranné fólie:

Tvp
fólie Ponis fólie

Poòet
vrstev

Sila fólie
[mml

Propustnost
svétla [7ol

PropuSténó
enereie [9/oì

PropuStèné UV
l"/"1

S C 2 ochrannó I 2 9 l 89 <5

S C 4 ochranné 2 4 9 l 89 <5
S C 7 zesílenà ochranné I 7 8 8 88 .5 <5

S C 8 zesílenó ochrannó 2 8 86 88 .5 <5
SCX 12 bezpeònostní 3 T2 83 8 8 . 3 <5
SCX 15 bezpeònostní a

J l 5 8 1 8 8 <5
SC-X bezpeònostni J I 2 89 83 < l

Protisluneòní:

Tvn fólie Poois fólie
Poòet
vrstev

Propustnost
svètla [7ol

Propu5ténó
enereie [7ol

PropuSténé UV
Iohl

Green 20 nereflexn I t 9 57 <2
Green 35 nereflexn I 30 60 <2
Charcoal 05 nereflexn I 4 5 3 <2
Charcoal l5 nereflexn I l 3 5 9 <2

Charcoal 20 nereflexn I t 8 5 9 <2

Charcoal 35 nereflexn I 28 67 <2
Charcoal 50 nereflexn I 48 75 <2
Graphite 05 nereflexn I 4 53 <2
Graphite 20 nereflexn I l 3 60 <2
Graphite 35 nereflexn I 28 67 <2
Graphite 50 nereflexn I 48 75 <2
Smoke 05 nereflexn I 4 54 <2
Smoke 20 nereflexn I t2 60 <2
Smoke 35 nereflexn I 28 67 <2
Smoke 50 nereflexn I 50 76 <2
Bronze 20 nereflexn I 2 l 62 z 1'\L

Bronze 35 nereflexn I 32 68 z 1\ Z

Dark Blue 05 nereflexn I 4 54 <2
N-Gray nereflexn I 1 9 60 <2
Gray 20 nereflexn I T2 59 <2
Slate Charcoal 05 nereflexn I 4 53 <2
Slate Charcoal 20 nereflexn I 1 8 59 <2
Slate Charcoal 35 nereflexn I 28 67 <2
Slate Charcoal 50 nereflexn I 48 75 <2
New Chracoal 05 nereflexn I 4 53 <2
New Chracoal 20 nereflexn I l 8 5 9 <2
New Charcoal 35 nereflexn I 28 67 <2
New Chracoal 50 nereflexn I 48 75 <2
Black 20 nereflexn I 13 50 <2
Black 35 nereflexn I 30 60 <2
Charcoal Green 05 nereflexn I 6 34 <2



Tvp fólie Popis fólie
Poèet
vrstev

Propustnost
svètla [7ol

Propu5téni
energie [7"1

Propu5tèné UV
Io/"1

Charcoal Green 20 nereflexní I I 2 40 <2
Charcoal Green 35 nereflexni I 24 49 <2
N-Black 05 nereflexní I 6 47 <2
N-Black 20 nereflexní I t 7 54 <2
N-Black 35 nereflexní I 34 63 <2
Natural Matte specióln I 25 5 8 <2
Silver Matte specióln 2 6 l 3 <2
Black out specióln 2 0 0 < l

CS-BG IR 60 specióln I 70 49 < l
CS-BG IR 70 speciàln I 64 43 < l
CS-BG IR 80 speciàln I 62 35 <2
NG IR 30 specióln I 75 79 <2
NG IR 45 specióln I 70 60 <2
NG IR 60 specióln I 64 53 <2
IR 60 VLT specióln I 70 55 <2
Silver l5 reflexní 2 15 57 <2
Silver 40 reflexní 2 42 35 <2
Silver 50 reflexní I 49 60 <2
Gold 15 reflexní I l 3 53 <2
Gold 20 reflexní 2 l 8 5 9 <2
C X .  O I reflexní 2 65 62 <2
cx-02 reflexní 2 64 60 <2
C X . 0 3 reflexní 2 6 l 56 <2
C X . 0 4 reflexní 2 40 3 l <2
C X - 0 5 reflexní 2 40 3 7 <2
C X - 0 6 reflexni 2 3 5 3 5 <2
R-Green 20 reflexní 2 20 5 9 <2
R-Green 30 reflexní 2 29 6l <2
R-Green 50 reflexní 2 48 75 <2
R-Green 60 reflexní 2 6 l 53 <2
R-Graphíte 20 reflexni 2 13 60 <2
Gradation 20 reflexni 2 28 67 <2
R-Charcoal 33 reflexni 2 48 75 <2
R-Charcoal 40 reflexni 2 t2 60 <2
R-Charcoal 60 reflexni 2 28 67 z 1\ Z

Neutral 204 reflexni 2 29 33 <2
Neutral 20C reflexní 2 20 33 <2
Neutral 35 reflexní 2 2 l 62 <2
NT Gold 20 reflexní 2 32 68 <2
NT Gold 35 reflexní 2 4 54 <2
Solar Bronze 35 reflexní 2 27 32 <2
R-Grav 05 reflexní 2 5 8 <2
R-Bronze 05 reflexní 2 5 8 <2
Silver Blue reflexní 2 7 8 <2
R-Red 05 reflexní 2 4 8 <2
R-Violet 05 reflexní 2 5 8 <2
R-Pink 05 reflexní 2 5 8 <2
R-Oranqe l0 reflexní 2 t 0 9 <2
Safetv Silver reflexní ochrannó 2 l 5 t3 <2
Safetv Slate Grav 35 reflexní ochrannó 2 30 60 <2
Safew Slate Charcoal20 reflexní ochrannó 2 T2 50 <2
Safetv Slate Charcoal 35 reflexní ochrannó 2 29 60 <2



vyHovuJÍ pRo pouLrlîv INTERTERECH BUDov
PouZitím vy5e uvedenych vyrobkú nevznikó uZivatelúm zvy5ené zdravotnt rtziko a nemóme

proto nómitek proti jejich pouZití v interierech staveb, ve kterych bude tento vyrobek pÍedepsanym
zpùsobem aplikovón.

Tento posudek platí pro vzorky nómi posuzované a \ze jq pouíit pro ty vyrobky, u nichZ
nedo5lo ke zménóm jakosti surovin nebo k odchylce ve vyrobním postupu. Odzkou5ené vzorky
nebudou uschovànv.

Doc. MUDr. Lurnír Komórek, CSc.
vedoucí Centra zdraví a Zivofních podmínek

$TóTh! i UI}fi.A11#TfiII USTAV
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l. Nózev piíloh a poòet
a. Protokol o vysledku laboratorních zkou5ek ò. l2l05ll5l, 152 - Stanovení

organickych lótek (VOC) podle SOP ll12 (dvè strany)
b. Protokol o senzoricke zkou5ce ó. Sl2-131 1/05 provedené podle CSN 770226, CSN

ISO 8589, na zítkladè poZadavkú zikona ó. 25812000 Sb. a vyhlóSky MZ Òn f.
3812001 Sb. ve znéní pozdèjSích pÍedpisú (edna strana)



Stótní zdravotní ústav
LaboratoÍe Centra zdraví a úivotních podmínek

OS a NRC pro faktory vnitÍního prostÍedí
Srobirova 48. 100 42 Praha 10

Tel.: +420 2 6708 2249 Fax: +420 2 6708 2430 E-mail: zdravust@szu.cz

Akreditovan| zkuSební laboratoÍ ó. 1206.3

Protokol o visledku laboratorních zkou5ek ó. 121051151 ,152
Stanovení organickfch lótek (VOC) podle SOP lll2

Zadavatel
Nózev zadavafele. Euro Window Films s.r.o.
Kontakfní osoba: Martin Puòólka
Adresa: Cukrovarskó 33, 196 00 Prah a9 - Òakovice
ICO: 27371476 TeL..2774335891 Fax: E-mail:

Zakizka
. i ednací : CZZP l2-13lll 05 . expertizv: 5137012

Vzorek
C vzorku l2l05ll51 - fólie SC - 4: l2l05l152 fólie SC - X
Oznaòení (tlp): okenní fólie
Vyrobce: Euro Window Films s.r.o.

Popis vzorku: vzorky fólií o rozmérech 40 x 40 cm

Piedal:
po5tou

Piijal:
Ins. Petr GaidoS

Datum pievzetí.
4.10.2005

Zkou5ka provedena ve dnech:
28.10.2005 - 3.11.2005

ProhlóSení laboratoÍe
Vjsledky méíení a zkouÈek se tykají pouze pÍedmétu vySetÍení a nenahrazuji jiné dokumenty (napÌ. sprór'ního
charakteru), které jsou orgrímy stritního odbomého dozoru podle specifickjch poZadavkú tyíaúovdny. Bez

ísemneho souhlasu zkuSební laboratoie se nesmí zku5ební protokol reprodukovat iinak neZ celú.

Vyhotovil
Ing. Petr Gajdo5

Y Praze dne: 7.11.2005

Razítko: Podpis technického vedoucího
laboratoie:

i't., ,.,[
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PoÍadované zkou
Stanovení VOC

Zkulební metoda:

Zkou5ka byla provedena podle standardního operaòního postupu ò. SOP Vl2 (evid. pod poÍ. òíslem 23 v,,Pfiruòce
jakosti")

Visledek stanovení:

l2l05ll5l - fólie SC - 4
n Císlo

vzorku
slouóenina Koncentrace

Ipelm3l
nejistota mèÍení@

* [pslm3l
I tzl05lt5r toluen 5,3  8 1 ,08
2 hexanal 2,37 0,47
3 0,00
4 0,00
I 0,00
6 0,00

Celkem 7,75 1,55
uvódénó standardní nejistota mèÍení je poéítiína zapouùitt koeficientu Ie2, coi odpovídó hladiné spolehlivosti cca 95 o .

I2l05lr52 fóiie SC - X
n Císlo

vzorku
slouòenina Koncentrace

Iuslm3l
nejistota méÍeníie

* [uslm3l
I r2l0slrs2emise organickúch lótek neprokóziny 0,00
2 0,00
a
J 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00

Celkem 0,00 0,00
uvódènó standardní nejistota mèÍení je poèítónazapouùití koeficientu lr2, coZ odpovídó hladinè spolehlivosti cca95 o/o.

-- konec protokolu --------

, n r  I  i '
I  t ,  I  i

\  r  ( ' .  i {1.^1- - - -- - -- t- J -'- -t: - -- -
\ !

podpis technického
vedoucího laboratoÍe

protokol é.121051 l5l, 152 strana 2 ze 2



4x STATNI ZDRAVOTNI USTAV
OS a NRC pro plasty a piedmèty bétneho uZívóní

Srobórova 48. 1A0 42 Praha 10

pRoroKor, o SENzoRICKE zKorJScn ó. s12-131r/05
provedené podle ÒSX ll O2N,ÓSN tSO 8589, ntzíl<búpoÍadavlnfi zíkonaú 258/2m0 Sb.

avyhLiiky nnZ Ón ó 38/2001 Sb. ve znéní pozdU;ficn pÍedpisú

Odbèratel: Euro Windows Films s.r.o., Cukrovarskó 33, 196 00 Praha 9

Datum zkouSlv: 7. -17]02W5

Nizev vfrobku: l) l2lo5ll49 - Folie SC-4 2) 12/051150 - Folie SC-X
Popic vzorku: t; Òire pr*rteanre' bezbarvó plastovrí fólie, s hladh.im powchem

2) Cnó prùhledna bezbarvó tuhi plastovÉ fólie, s hladkyfm powchem
Podnínlry zkouíky: Modelovà,ní nepÌímého korfaktu s potravinami
Pomèr powchu vzorku k objemu modelové potraviny I dm' : 10O ml modelovó potravina je v nepÌímém
styku se vzorkem pÌi 20 "C

Mod. potravina I\{aslo
Cukr

mouókov'i
Doba kontaktu. 24h 240 h

Vzorek è. I 2 I 2
Hodnocení -

pnimèr l ,o 1,0 1 ,0 1rO

Legenda k datúm v tabulce.
Postup vyhodno cení zkou5ky je d.in metodiclqim piedpisem AHEM l3ll982:
Pnimér hodnocení < 1r8 neovlivní senzorické vliastnosti potravin

1,9 - 2,3 moLnost vyvobní ma$ch zmén senzoricklich vlastností potravin
> 2,4 nepitznivé ovlivní senzorické vlastnosti potravin

Zkousky provedl: Ing. trenka Votavovó 
Vedoucí OS a NRC pro plasty a pÍedméty béZneho

uùivíní

Y Prazn dne:17.10.2W5 Inq. Jitka Sosnovcova

Razítko


